
Tipo carta: Wilson Colore: high black

FSC
®
 certified INT-COC-001008 

Type of paper Colour

Fabbr. N°:

Batch N°

Caratteristiche della carta Unità Minimo Obbiettivo Massimo Misurato   Metodo*

Paper properties Unit Min Target Max Measured   Method*

Grammatura g/m
2

234 250 266 248 MCM-003

Basis weight (ISO 536)

Spessore µm 282 306 330 344 MCM-004

Caliper (ISO 534)

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato tela g/m
2

20 25 30 26

Water absorption (Cobb60) wire side MCM-011

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato ballerino g/m
2

19 24 29 26 (ISO 535)

Water absorption (Cobb60) felt side

Lunghezza di rottura DL km 3,3 4,7 *** 5,1

Breaking lenght MD MCM-017

Lunghezza di rottura DT km 1,7 2,4 *** 2,6 (ISO1924)

Breaking lenght CD

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

Data: Controllo Qualità/Quality Control

Date

CERTIFICATO DI ANALISI

QUALITY CERTIFICATE

F / 2964

11/06/22



Tipo carta: Wilson Colore: high black

FSC
®
 certified INT-COC-001008 

Type of paper Colour

Fabbr. N°:

Batch N°

Caratteristiche della carta Unità Minimo Obbiettivo Massimo Misurato   Metodo*

Paper properties Unit Min Target Max Measured   Method*

Grammatura g/m
2

161 170 179 168 MCM-003

Basis weight (ISO 536)

Spessore µm 187 202 217 231 MCM-004

Caliper (ISO 534)

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato tela g/m
2

20 25 30 27

Water absorption (Cobb60) wire side MCM-011

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato ballerino g/m
2

19 24 29 25 (ISO 535)

Water absorption (Cobb60) felt side

Lunghezza di rottura DL km 3,5 5,0 *** 4,8

Breaking lenght MD MCM-017

Lunghezza di rottura DT km 1,8 2,6 *** 2,5 (ISO1924)

Breaking lenght CD

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

Data: Controllo Qualità/Quality Control

Date

CERTIFICATO DI ANALISI

QUALITY CERTIFICATE

F / 2962

11/06/22



Tipo carta: Wilson Colore: high black

FSC
®
 certified INT-COC-001008 

Type of paper Colour

Fabbr. N°:

Batch N°

Caratteristiche della carta Unità Minimo Obbiettivo Massimo Misurato   Metodo*

Paper properties Unit Min Target Max Measured   Method*

Grammatura g/m
2

105 110 116 109 MCM-003

Basis weight (ISO 536)

Spessore µm 125 134 143 133 MCM-004

Caliper (ISO 534)

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato tela g/m
2

20 25 30 23

Water absorption (Cobb60) wire side MCM-011

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato ballerino g/m
2

19 24 29 24 (ISO 535)

Water absorption (Cobb60) felt side

Lunghezza di rottura DL km 3,6 5,1 *** 5,3

Breaking lenght MD MCM-017

Lunghezza di rottura DT km 1,8 2,6 *** 2,8 (ISO1924)

Breaking lenght CD

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

Data: Controllo Qualità/Quality Control

Date

CERTIFICATO DI ANALISI

QUALITY CERTIFICATE

F / 2960

11/06/22



Tipo carta: Wilson Colore: high black
FSC® certified (INT-COC-001008)

Type of paper Colour

Fabbr. N°:
Batch N°

Caratteristiche della carta Unità Minimo Obbiettivo Massimo Misurato  Metodo*

Paper properties Unit Min Target Max Measured  Method*

Grammatura g/m2 133 140 147 138 MCM-003

Basis weight (ISO 536)

Spessore µm 156 168 180 164 MCM-004

Caliper (ISO 534)

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato tela g/m2 20 25 30 27

Water absorption (Cobb60) wire side MCM-011

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato ballerino g/m2 19 24 29 26 (ISO 535)

Water absorption (Cobb60) felt side

Lunghezza di rottura DL km 3,6 5,1 *** 5,0

Breaking lenght MD MCM-017

Lunghezza di rottura DT km 1,8 2,6 *** 2,7 (ISO1924)

Breaking lenght CD
This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

Data: Controllo Qualità/Quality Control
Date

CERTIFICATO DI ANALISI
QUALITY CERTIFICATE

F / 2961

11/06/22



Tipo carta: Wilson Colore: high black

FSC
®
 certified INT-COC-001008 

Type of paper Colour

Fabbr. N°:

Batch N°

Caratteristiche della carta Unità Minimo Obbiettivo Massimo Misurato   Metodo*

Paper properties Unit Min Target Max Measured   Method*

Grammatura g/m
2

188 200 212 199 MCM-003

Basis weight (ISO 536)

Spessore µm 221 240 259 231 MCM-004

Caliper (ISO 534)

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato tela g/m
2

20 25 30 25

Water absorption (Cobb60) wire side MCM-011

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato ballerino g/m
2

19 24 29 23 (ISO 535)

Water absorption (Cobb60) felt side

Lunghezza di rottura DL km 3,4 4,9 *** 4,8

Breaking lenght MD MCM-017

Lunghezza di rottura DT km 1,8 2,5 *** 2,5 (ISO1924)

Breaking lenght CD

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

Data: Controllo Qualità/Quality Control

Date

CERTIFICATO DI ANALISI

QUALITY CERTIFICATE

F / 2963

11/06/22



Tipo carta: Wilson Colore: high black

FSC
®
 certified (INT-COC-001008 )

Type of paper Colour

Fabbr. N°:

Batch N°

Caratteristiche della carta Unità Minimo Obbiettivo Massimo Misurato  Metodo*

Paper properties Unit Min Target Max Measured  Method*

Grammatura g/m
2

281 300 319 352 MCM-003

Basis weight (ISO 536)

Spessore µm 331 360 389 344 MCM-004

Caliper (ISO 534)

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato tela g/m
2

20 25 30 26

Water absorption (Cobb60) wire side MCM-011

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato ballerino g/m
2

19 24 29 25 (ISO 535)

Water absorption (Cobb60) felt side

Lunghezza di rottura DL km 3,2 4,5 *** 5,0

Breaking lenght MD MCM-017

Lunghezza di rottura DT km 1,7 2,4 *** 2,6 (ISO1924)

Breaking lenght CD

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

Data: Controllo Qualità/Quality Control

Date

CERTIFICATO DI ANALISI

QUALITY CERTIFICATE

F / 2965

11/06/22



Tipo carta: Wilson Colore: high black

FSC
®
 certified (INT-COC-001008 )

Type of paper Colour

Fabbr. N°:

Batch N°

Caratteristiche della carta Unità Minimo Obbiettivo Massimo Misurato  Metodo*

Paper properties Unit Min Target Max Measured  Method*

Grammatura g/m
2

327 350 373 352 MCM-003

Basis weight (ISO 536)

Spessore µm 386 420 454 405 MCM-004

Caliper (ISO 534)

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato tela g/m
2

20 25 30 24

Water absorption (Cobb60) wire side MCM-011

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato ballerino g/m
2

19 24 29 23 (ISO 535)

Water absorption (Cobb60) felt side

Lunghezza di rottura DL km 2,9 4,2 *** 4,6

Breaking lenght MD MCM-017

Lunghezza di rottura DT km 1,7 2,4 *** 2,5 (ISO1924)

Breaking lenght CD

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

Data: Controllo Qualità/Quality Control

Date

CERTIFICATO DI ANALISI

QUALITY CERTIFICATE

F / 2966

11/06/22



Tipo carta: Wilson Colore: high black

FSC
®
 certified (INT-COC-001008 )

Type of paper Colour

Fabbr. N°:

Batch N°

Caratteristiche della carta Unità Minimo Obbiettivo Massimo Misurato  Metodo*

Paper properties Unit Min Target Max Measured  Method*

Grammatura g/m
2

374 400 426 399 MCM-003

Basis weight (ISO 536)

Spessore µm 428 465 502 455 MCM-004

Caliper (ISO 534)

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato tela g/m
2

20 25 30 24

Water absorption (Cobb60) wire side MCM-011

Assorbimento d'acqua (Cobb60) lato ballerino g/m
2

19 24 29 23 (ISO 535)

Water absorption (Cobb60) felt side

Lunghezza di rottura DL km 2,9 4,2 *** 4,6

Breaking lenght MD MCM-017

Lunghezza di rottura DT km 1,7 2,4 *** 2,5 (ISO1924)

Breaking lenght CD

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

Data: Controllo Qualità/Quality Control

Date

CERTIFICATO DI ANALISI

QUALITY CERTIFICATE

11/06/22



Tipo carta: Wilson high black duplex Grammatura 500

FSC
®
 certified (INT-COC-001008)

Type of paper Basis weight

Caratteristiche della carta Unità Minimo Obbiettivo Massimo  Metodo*

Paper properties Unit Min Target Max  Method*

Grammatura g/m
2

460 500 540 MCM-003

Basis weight (ISO 536)

Spessore µm 551 605 659 MCM-004

Caliper (ISO 534)

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process  

Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

Data di emissione: 11/10/22

Revisione: 00

Data di revisione:



Tipo carta: Wilson high black duplex Grammatura 700

FSC
®
 certified (INT-COC-001008)

Type of paper Basis weight

Caratteristiche della carta Unità Minimo Obbiettivo Massimo  Metodo*

Paper properties Unit Min Target Max  Method*

Grammatura g/m
2

644 700 756 MCM-003

Basis weight (ISO 536)

Spessore µm 729 810 891 MCM-004

Caliper (ISO 534)

This product is made of material from well-managed FSC® - certified forests, recycled materials, and other controlled sources.

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process  

Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

Data di emissione: 11/10/22

Revisione: 00

Data di revisione:


